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. Pro lepsSi stavéni

TBG MeTRESTAU

BETON v letnim obdobi

V letnim obdobi je nutno FeSit zejména nasledujici problémy:

Zrychlena ztrata konzistence, z déivodu zvySeného odparu zamésoveé vody vlivem vysoké teploty ¢erstvého betonu.

Zrychlend ztrata konzistence vlivem urychleného pocatku tuhnuti teplého betonu.

ZvySené maximalni dosazené teploty v betonové konstrukci béhem hydratace, vlivem vysokeé teploty ¢erstvého betonu
i okolniho prostredi.

Omezeni maximalni teploty ¢erstvého betonu dané doplrikovymi predpisy

Upozornéni: Vzdy je nutné uvazit, jaky z pfipadnych problémd je aktudlni, v zavislosti na pouzitém betonu, zplsobu a délce
prepravy a na typu konstrukce. Nasledné je mozné hledat feseni.

CHLAZENY BETON

Chlazeny beton Ize vyuzit za U¢elem:

= Prodlouzeni zpracovatelnosti Cerstvého betonu

= Oddaleni po¢atku tuhnuti a tvrdnuti betonové smési

= Zpomaleni narlistu pevnosti betonu

= Omezeni vyvinu hydrata¢niho tepla

= Splnéni pozadavku na maximalni teplotu Cerstvého betonu

= Omezeni maximalni dosazené teploty betonu u masivnich konstrukci

= Omezeni maximalni dosazené teploty betonu u vyznamnych
konstrukci dopravnich staveb.

B Beton bez chlazeni (29 °C)
Beton ochlazeny na (26 °C)

B Beton ochlazeny na (22 °C)

B Teplota prostfedi
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Cas od namichani [dny]

V grafu €.1 je znazornén vliv snizeni
teploty Cerstvého betonu na pribéh teplot
béhem zrani betonovych prvkd. Priibéh
teploty byl méren na betonu C30/37:

= nechlazeném
= ochlazeném o 3 °C
= ochlazeném o 7 °C

Z grafu je vidét mirné zpozdéni dosazeni
maxima teploty v prvku se snizujici se
teplotou Cerstvého betonu a zaroven
snizeni tohoto maxima zhruba o hodnotu
zchlazeni betonu. Hodnoty v grafu ¢. 1
jsou namérené na modelu, ktery zhruba
vystihuje chovéani 1 m silné desky. Na
zakladé téchto hodnot, Ize pfedpokladat,
Ze snizeni maximalni teploty v konstrukci
odpovida snizeni teploty Cerstvého
betonu. Proto se zchlazeni Cerstvého
betonu vyznamné projevi zejména pfi
zrani u nemasivnich betonovych prvkd.
P¥i snizeni teploty Cerstvého betonu

0 4 °C ¢&ini snizeni maxima o023 % u1m
silné konstrukce a 0 50 % u konstrukce
silné 0,3 m (viz. grafy €. 2 a 3). Toto ma
jiz velky vliv na omezeni vynucenych

namahani mladého chladnouciho betonu.

Graf ¢. 1 — Prlbéh teploty v betonovém
prvku v zavislosti na teploté pouzitého
Cerstvého betonu

BETON S NiZKYM VYVOJEM
HYDRATACNIHO TEPLA - PERMACRETE®

Beton s nizkym vyvojem hydrata¢niho tepla Ize vyuzit za uc¢elem:

= snizeni maximalni dosazené teploty v konstrukci
= snizeni teplotniho gradientu po prirezu konstrukce

= mirné snizeni teploty Cerstvého betonu

Priklad modelu masivni konstrukce
Vliv pouzitého typu cementu na vyvoj teploty v 1 m silném betonovém prvku béhem hydratace je uveden v grafu €. 2. Byl porovnan

beton z cementu s nizkym vyvojem hydratacniho tepla (CEM IlI/B 32,5 N LH/SR) a beton z bézného portlandského cementu
(CEM | 42,5 R). Je patrné, Ze pfi pouziti betonu s nizkym vyvojem hydratac¢niho tepla (napf. PERMACRETE) dochazi ke snizeni
nardstu teploty vlivem hydratace z 30 °C na 17 °C, tzn. o cca 43 %.

Priklad modelu konstrukce bilé vany
V grafu &. 3 je zndzornén pribéh teplot v realné vodonepropustné konstrukci tloustky 0,3 m z betonu PERMACRETE, ktery

vlastnostmi zhruba odpovida betonu s cementem CEM III/B z grafu €. 2. Je zfejmé, Ze maximalni dosazené teploty v betonovém

prvku zasadné zavisi i na tloustce prvku.
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tloustky 0,3 m z betonu PERMACRETE.
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ZPOMALENY BETON - Z varianta

Zpomaleny beton, tzv. Z-varianta je feSenim pro prodlouZeni zpracovatelnosti betonu v ¢ase z divodu:

= dlouhé ukladky betonu

= oddaleni lesténi povrchu

U téchto betond je pomoci prisad oddalen pocatek hydratace. PouZitim prisady nemUZe byt principialné zabranéno ztraté
konzistence z dlivodu rychlého odparu zamésové vody z teplého betonu. Je nutno prfedem specifikovat, jakého oddaleni pocatku
tuhnuti méa byt dosazeno, v jakych podminkach a u jakého betonu. Z divodu mnoha vlivll nelze ¢as pocatku tuhnuti stanovit
naprosto presné, ale pouze provést kvalifikovany odhad. V grafu €. 4 je znazornén pfiklad oddéleni pocatku tuhnuti i tvrdnuti

na betonu PERMACRETE C25/30-90dni XA2.

TUHNUTI BETONU V CASE
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Graf ¢. 4 — Oddaleni po¢atku tuhnutf
i tvrdnuti Z-varianty.
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Teplota Cerstvého betonu, stejné jako jeho slozeni, maji velky vliv na vyvoj parametrl mladého betonu i na vznik vynucenych
namahani v konstrukci. Snizeni teploty chlazenim a zpomaleni betonu pfisadami ma vliv na prodlouzeni zpracovatelnosti.
Pouziti chlazeného betonu a betonu s nizkym vyvojem hydrata¢niho tepla ma pfinos zejména ve snizeni maximalni dosazené
teploty a tim ve snizeném riziku vzniku trhlin.

Moiné feSeni

Permacrete

(Beton s nizkym vyvojem
Problém Chlazeny beton hydrataéniho tepla) Zpomaleny beton
ProdlouZeni zpracovatelnosti + + +
ProdlouZeni dopravni vzdalenosti €erstvého betonu + + +
Oddaleni poéatki tuhnuti i tvrdnuti + ++
Snizeni maximalni dosaZené teploty u masivnich konstrukci + + +
Snizeni maximalni dosaZené teploty u vodonepropustnych konstrukei + + + +
Dodrzeni maximalni pfedepsané teploty Eerstvého betonu + + +
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