PODLAHY

Nevéite mytum

o sadrovych potérech

ANHYMENT®

je idealni volba pro vasi podlahu

Sadrové podlahy? Dlouho schnou. Voda je znici. Jsou viilbec vhodné
pro podlahové topeni? To jsou pochybnosti, které bychom radi

v tomto clanku vyvratili a vysvétlili, ze moderni material ANHYMENT®
je nejlepsi volbou pro podlahy bez kompromisu.

Co jsou sadrové potéry?

Sadrové potéry, casto oznacované také jako an-
hydritové potéry, jsou moderni tekuté smési ur-
Cené k tvorbé roznasecich vrstev podlah v interié-

rech. ANHYMENT® je obchodni ndzev pro vysoce
tekuté a jemnozrnné anhydritové smési, které vy-
rabi spole¢nost TBG METROSTAV na maltarné na
Rohanském ostrové a zasobuje jimi Prahu i celé

Lité potéry na bazi siranu vdpenatého jsou pro podlahové vytapéni idedini. Diky vysoké tekutosti
dokonale obtecou potrubi, coZ zajistuje rovnomérné predavani tepla bez tepelnych ztrét
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PRO STAVBU
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Anhydritové potéry ANHYMENT® jsou
autodomichévaci dopraveny na misto ukladky

jeji okoli. Na stavby se tento material dopravuje
pomoci autodomichavace, kde je postupné dav-
kovan do Snekového Cerpaciho zafizeni a pomoci
hadic o priméru 50 nebo 63 mm se Cerpa do
jednotlivych mistnosti. Timto zpGsobem je moz-
né jej ukladat do vzdalenosti az 200 m a do vysky
az 100 m. Po uloZeni do konstrukce se sadrovy
potér ANHYMENT® pouze srovnd do roviny ni-
vela¢ni hrazdou a do druhého dne je podlaha
pochozi. Z litého samonivelacniho anhydritové-
ho potéru ANHYMENT® se zhotovuji rozndseci
vrstvy v tloustkach od 30 mm a jejich zaklad-
ni vlastnosti jsou rovinatost povrchu 2 mm na
2 m, vysokd pevnost v tlaku i v tahu za ohybu
a velmi nizké smrsténi. Pfimo na povrch potérd
ANHYMENT® Ize aplikovat téméF viechny druhy
naslapnych vrstev — dlaZbu, parkety, laminat, ko-
berec, PVC a dalsi.

Jaké jsou nejcastéjsi myty
o sadrovych potérech?

o Mytus 1:

«Sadrovy potér ztraci pevnost,

kdyz do néj zatece voda.”

Sadrové potéry nejsou urceny do trvale mokré-

ho prostiedi — jako jsou bazény, sprchy, sauny

nebo vlhké sklepy. To v3ak neznamena, Ze by

se potér znehodnotil pfi jednorazovém zatecent,

napfiklad pfi havérii vody nebo vytopeni sousedy.
Zkousky prokazaly, Ze po Uplném vyschnu-

ti si sddrovy potér opét obnovi svou pdvodni
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pevnost. Pokud je tedy zatecent vcas feseno, nenf
nutné potér strhavat ¢i ménit. Staci odborné vy-
susenf konstrukce a kontrola jednotlivych vrstev.

o Mytus 2:
«Sadrové potéry schnou pfilis dlouho.”
Vysychanf sadrového potéru zavisi na jeho tloust-
ce a okolnich podminkéch prostfedi. Orientacné
plati, Ze pfi teploté prostredi 20 °C a relativni
vihkosti 50 % se uvazuje vysychani potéru na
zbytkovou vihkost 1 % tempem pfiblizné 1 cm
potéru za 1 tyden — bez dodané energie. Vysy-
chanf Ize také aktivné ovlivnit:
e topnou zkouskou u podlahového vytapéni,
ktera zaroven testuje funkci systému,
e zbrousenim sintrové vrstvy pro zlepseni odpa-
ru vihkosti,
e nebo umélym vysousenim.
Spravné nastavené klimatické podminky
umozni dosahnout potfebné vlhkosti v relativné
kratkém Case.

o Mytus 3:

»Sadrovy potér je mékky a malo pevny.”
Sédrové potéry ANHYMENT® dosahuji po
28 dnech zrani pevnosti v tlaku aZ 30 MPa a v ta-
hu za ohybu az 7 MPa. Tyto hodnoty jsou pIné
dostacujici nejen pro bézné bytové zatizeni, ale
i pro komercni prostory s vyssimi naroky.

o Mytus 4:

LSadrovy potér je nutné vyztuzit (napf. kari
siti), jinak popraska.”

Séadrovy potér ANHYMENT® se standardné nevy-
ztuzuje. Diky velmi nizkému smrsténi a objemové
stabilité neni na rozdil od betonovych mazanin
potieba ocelova vyztuz, kterd se bézné pouziva
k omezeni smrsténi, zvySenf pevnosti v tahu za
ohybu nebo k zamezeni zvedani roh(.

Potéry na bdzi siranu vdpenatého navic v cer-
stvém, vihkém nebo nevyzralém stavu zpdsobuiji
korozi ocelovych a hlinikovych prvkl. Z tohoto
ddvodu neni moZné pouzivat bézné ocelové vy-
ztuZe (napf. kari sit€) bez ochranné Upravy.

Vyztuz je potiebnd pouze vyjimecné — napfi-
klad u konstrukci s vyssim bodovym zatizenim,
pozadavkem na vétsi tuhost nebo v atypickych
pfipadech. V takovych situacich Ize pouzit sklo-
vlaknité sité nebo specialné chranénou (napf.
natérové osetienou) ocelovou vyztuz.

o Mytus 5:

»5adra neni vhodna pro podlahové topeni.”
Lité potéry na bazi siranu vépenatého jsou pro
podlahové vytapéni idedlni. Diky vysoké tepelné
vodivosti a malé tloustce vrstvy skvéle prenaseji
teplo z topnych trubek do prostoru. Dokona-
le obtecou potrubi, coZ zajistuje rovnomérné
predavani tepla bez tepelnych ztrat. Diky nizké

Anhydritové potéry se nevyztuZuji kari sitémi, nebo jinou béZnou betonarskou vyztuzi. Maji vysokou
pevnost v tlaku i tahu za ohybu a velmi nizké smrsténi

tepelné setrva¢nosti se podlaha rychle nahfeje
i vychladne, coZ pfinasi vyssi komfort a Usporu
energie.

Udrzitelny material

pro podlahy budoucnosti

Lité sadrové potéry ANHYMENT® vynikajf vyso-
kou pevnosti, rychlym vysychanim, pfesnou rovi-
natosti a snadnou ukladkou bez nutnosti vyztu-
Zovani. Zaroven neplati ¢asta obava, Ze voda tyto
potéry nici — na zakladé testovani bylo potvrze-
no, Ze po vyschnuti potéru, ktery byl jednorazové
vystaven plsobeni vody, material opét dosahuje
svych plvodnich pevnosti.

Kromé téchto technickych vyhod prinaseji lité an-
hydritové potéry ANHYMENT® i vyznamny envi-
ronmentalni benefit — vyroba sadrového pojiva
na bdzi anhydritu je vyrazné méné energeticky
naro¢na nez vyroba cementu.

Diky tomu patfi ANHYMENT® mezi materidly
a je proto ideélni volbou pro moderni a udrzi-
telné stavebnictvi — bez kompromisd v kvalité
i ekologii.

KRISTYNA VINKLEROVA,
TBG METROSTAV s.r.0.

Vysychani potéru zavisi na tloustce
a podminkdch prostredi. Lze ho urychlit topnou
zkouskou, zbrousenim nebo umélym vysousenim
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